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Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 0801 “Houten Gevelelementen” d.d. 20-12-2011. Het bij de  
BRL 0801 horende wijzigingsblad d.d. 13-12-2014 is, in dit wijzigingsblad opgenomen. Het 
wijzigingsblad d.d. 13-12-2014 komt hierbij te vervallen. 

Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring. 

Vastgesteld door het College van Deskundigen SKH d.d.12-04-2016. 
Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie van de Stichting KOMO d.d.09-
05-2016. 
Dit wijzigingsblad is door SKH bindend verklaard per 01-09-2016 

Geldigheid kwaliteitsverklaringen 

Dit wijzigingsblad is vastgesteld in aanvulling op BRL 0801 d.d. 20-12-2011 en het bijbehorende 
wijzigingsblad d.d. 31-12-2014. De kwaliteitsverklaringen en de attesten die op basis van die 
versie van de beoordelingsrichtlijn zijn afgegeven verliezen in elk geval hun geldigheid op 01-
09-2016. 

Op de website van de Stichting KOMO (www.komo.nl) staan de modelkwaliteitsverklaringen 
vermeld die voor deze beoordelingsrichtlijn van toepassing zijn. De af te geven 
kwaliteitsverklaringen moeten hiermee overeenkomen.  
 

Omschrijving van de wijziging 

Vanwege de implementatie van de Verordening bouwproducten zijn in dit wijzigingsblad 
vastgelegd de wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de af te geven KOMO® 
kwaliteitsverklaringen. Het betreft de modelkwaliteitsverklaringen, de par. t.a.v. de CE-
markering, de verwijzing naar de website van KOMO voor de eisen t.a.v. de af te geven 
kwaliteitsverklaringen, de tabel met de eisen aan productkenmerken zoals die moet worden 
opgenomen in het attest en de tabel met essentiële kenmerken zoals die kan worden 
opgenomen in de kwaliteitsverklaring. Tevens zijn de wijzigingen opgenomen die zijn gemaakt 
in het kader van het Bouwbesluit 2012. Het betreft hoofdstuk 4 (Prestatie-eisen bouwbesluit, 
toelatingsonderzoek en kwaliteitsverklaring) en hoofdstuk 15 (lijst vermelde documenten). 
Als laatste zijn de teksten met betrekking tot de erkenning en het modelcertificaat uit de BRL 
verwijderd. 
 
 
Algemeen 
Vervang de titel van de BRL door: KOMO®Beoordelingsrichtlijn voor de 
KOMO®kwaliteitsverklaring voor houten gevelelementen en voor het KOMO®Attest voor 
geveldelen samengesteld met houten gevelelementen. 
 
Vervang in alle teksten van de BRL de term “attest-met-productcertificaat” voor “KOMO®-attest 
en KOMO®-kwaliteitsverklaring” 
 
Vervang de onderstaande tekst in par. 1.2 
Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op toe te passen houten gevelelementen 
(waaronder houten vliesgevels), voor plaatsing in uitwendige scheidingsconstructies van 
gebouwen.  
Vervangen voor: 

Deze beoordelingsrichtlijn heeft betrekking op toe te passen houten gevelelementen, voor 
plaatsing in uitwendige scheidingsconstructies van gebouwen 

Voeg de onderstaande par. 1.3 toe 

1.3 Relatie met de Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 

Op een deel van de producten die behoren tot het toepassingsgebied van deze 
beoordelingsrichtlijn is de geharmoniseerde Europese norm EN 14351-1 van toepassing, het 
betreft afgehangen en volledig beglaasde houten gevelelementen1. 

 
1Ten aanzien van niet afgehangen en/of niet beglaasde houten gevelelementen zijn de declaraties in relatie tot het 
bouwbesluit gebaseerd op een toepassing waarbij: 

 Een beglazing is uitgevoerd volgens de eisen van de NEN 3576 (beglazing uitgevoerd volgens de NPR 3577 
voldoet hieraan). 

 Ramen en deuren zijn afgehangen volgens de eisen van bijlage 3 van de BRL 0801 en de KVT. 
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Voeg de onderstaande par. 1.4 toe 

1.4 Eisen te stellen aan onderzoeksinstellingen  

1.4.1 Onderzoek uitgevoerd ten behoeve essentiële kenmerken 
Ten aanzien van de essentiële kenmerken zoals omschreven in de bijlage ZA van de 
geharmoniseerde Europese norm wordt uitgegaan van de waarden zoals opgenomen in de 
Prestatieverklaring van de betreffende producent. 
 

1.4.2 Onderzoek uitgevoerd ten behoeve van overige kenmerken 
Ten aanzien van de overige kenmerken dient door een aanvrager (producent/leverancier), in 
het kader van externe controle, rapporten van onderzoeksinstellingen of laboratoria te 
worden overlegd om aan te tonen dat aan de eisen van deze beoordelingsrichtlijn wordt 
voldaan. Er zal moeten worden aangetoond dat deze rapporten zijn opgesteld door een 
instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de van toepassing zijnde 
accreditatienorm, te weten: 
 
- NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen 
- NEN-EN-ISO/IEC 17021 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren 
- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 
- NEN-EN-ISO/IEC 17065 óf NEN-EN 45011* voor certificatie-instellingen die producten 

certificeren 
 
Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat 
voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor 
Accreditatie (RvA) of een accreditatieinstelling waarmee de RvA een overeenkomst van 
wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden 
overlegd zal de certificatie instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan. 
 
* NEN-EN-ISO/IEC 17065 is op 15 september 2012 gepubliceerd en gaat NEN-EN 45011 
vervangen, Hiervoor is door de RvA een overgangstermijn van 3 jaar vastgesteld. 

Voeg de onderstaande par. 1.5 toe 

1.5 Kwaliteitsverklaring  

Op basis van de KOMO®-systematiek die van toepassing is voor deze beoordelingsrichtlijn 
worden de volgende kwaliteitsverklaringen afgegeven: 

 KOMO® kwaliteitsverklaring productcertificatie: 
 De uitspraken in deze kwaliteitsverklaring zijn gebaseerd op de hoofdstukken 4 t/m 12 

van deze beoordelingsrichtlijn 

 KOMO® attest, voor prestaties van het product in zijn toepassing en in het bouwdeel in 
 relatie tot Bouwbesluit 2012: 

De uitspraken in dit attest zijn gebaseerd op de hoofdstukken 4 t/m 6 van deze 
beoordelingsrichtlijn. 
 

In het KOMO® attest mogen géén verwijzingen naar de KOMO® kwaliteitsverklaring worden 
opgenomen.  

 

Vervang par. 3.2 voor onderstaande tekst 

 
3.2 Toelatingsonderzoek 

3.2.1 Toelatingsonderzoek voor het KOMO® attest  

Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO® attest voert de certificatie-instelling 
onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren:  

 Nagegaan wordt of de gedeclareerde waarden van de essentiële kenmerken (zoals 
vermeld in de door de aanvrager versterkte prestatieverklaring) minimaal gelijkwaardig 
zijn aan de relevante voorwaarden zoals vastgelegd in hoofdstuk 4 t/m 6 van deze 
beoordelingsrichtlijn. 

 De certificatie-instelling beoordeeld in hoeverre de overige (Bouwbesluit gerelateerde) 
productkenmerken minimaal gelijkwaardig zijn aan de relevante voorwaarden zoals zijn 
vastgelegd in hoofdstuk 4 t/m 6 van deze beoordelingsrichtlijn. 

 Bepaling van de prestaties in de toepassing 
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3.2.2 Toelatingsonderzoek voor de KOMO® kwaliteitsverklaring 

Ten behoeve van het verkrijgen van een KOMO® kwaliteitsverklaring voert de certificatie-
instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek behoren: 

 Controle van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij 
nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen zoals vastgelegd in deze 
beoordelingsrichtlijn.  

 Beoordeling van de door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken 
prestatieverklaring(en) (opgesteld in het kader van de Europese Verordening 
bouwproducten) waarbij nagegaan wordt of de gedeclareerde waarden van de essentiële 
kenmerken (zoals vermeld in de prestatieverklaring) minimaal voldoen aan de 
voorwaarden zoals vermeld in deze beoordelingsrichtlijn. 

 Bepaling van de overige productkenmerken zoals opgenomen in deze 
beoordelingsrichtlijn voor zover het geen essentiële kenmerken zijn zoals vermeld in 
bijlage ZA van de betreffende geharmoniseerde Europese norm(en) waarbij eveneens 
nagegaan wordt of deze kenmerken voldoen aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. 

Vervang par. 3.3 voor onderstaande tekst 

3.3 Beoordeling van het kwaliteitssysteem 

3.3.1 Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor het KOMO® attest 

In relatie tot de productkenmerken (waaronder de essentiële kenmerken vastgelegd in de 
Prestatieverklaring opgesteld in het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt 
t.b.v. het KOMO® attest geen beoordeling van het kwaliteitssysteem plaats.  

 

3.3.2 Beoordeling van het kwaliteitssysteem voor de KOMO® kwaliteitsverklaring 

3.3.2.1 Ten behoeve van essentiële kenmerken 
In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in 
het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van het KOMO®-
kwaliteitsverklaring geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters 
plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production 
Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm. 

 
3.3.2.2 Ten behoeve van de overige productkenmerken  
Ten behoeve van het verkrijgen van het KOMO®-kwaliteitsverklaring in relatie tot de overige 
productkenmerken voert de certificatie-instelling onderzoek uit. Tot het toelatingsonderzoek 
behoren: 

• Beoordeling van het productieproces 
• Beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema 
• Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures 

De certificatie-instelling toetst het kwaliteitssysteem en het bijbehorende IKB-schema. 
Vastgesteld moet worden in hoeverre het kwaliteitssysteem in overeenstemming is met de 
eisen zoals die zijn vastgelegd in hoofdstuk 11 en 12 van deze beoordelingsrichtlijn. 
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Hoofdstuk 4 vervangen door onderstaande tekst. 

 
4. PRESTATIE-EISEN BOUWBESLUIT 

 
Aansluittabel “nieuwbouw” 
 

Beschouwde afdelingen 
van het Bouwbesluit 

Afd. Art. Lid Woning Woon-
gebouw 

Ander 
gebouw 

Eventueel verder 
verwijzingspad 

Algemene sterkte van de 
bouwconstructie 

2.1 2.2 
2.3 
2.4 

 
1-2 
1-3 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

NEN-EN 1990 (incl. 
NB)  
NEN-EN 1991-1-1/4 
(incl. NB) 
NEN-EN 1995-1-1 
(incl. NB)  
NEN 2608 

Afscheiding van een vloer 
(facultatief) 

2.3 2.17 
2.18 

 
2.19 

 
2.20 

1 
1-3 
1-4 
1-4 
1-5 
1 

1-2 

x 
x 
- 
x 
- 
x 
- 

x 
x 
- 
x 
- 
x 
- 

x 
- 
x 
- 
x 
- 
x 

 

Beperking van ontwikkeling 
van brand en rook 
(art. 2.70 facultatief) 

2.9 2.67 
 

2.68 
2.70 

1 
1-2 
1-5 
1-2 

x 
- 
x 
x 

x 
- 
x 
x 

- 
x 
x 
x 

NEN-EN 13501-1 

Beperking van uitbreiding 
van brand (facultatief) 

2.10 2.84 1-
3/6-8 
1/4-
8/11 

x 
- 

x 
- 

- 
x 

NEN 6068 

Verdere beperking van 
uitbreiding van brand en 
beperking van verspreiding 
van rook (facultatief) 

2.11 2.94 2 x x x NEN 6068 

Inbraakwerendheid 
(facultatief) 

2.15 2.130  x x - NEN 5087 en NEN 
5096 

Bescherming tegen geluid 
van buiten (art. 3.4 
facultatief) 

3.1 3.2 
3.3 

 
3.4 

 
1/3-4 
1-4 
1-5 

x 
x 
- 
x 

x 
x 
- 
x 

x 
- 
x 
x 

NEN 5077 

Geluidwering tussen 
ruimten 

3.4 3.16 
3.17 

 
 

3.17a 

1-4 
1-4 
1-

4/6-7 
1-5 
1-3 

x 
x 
- 
- 
x 

x 
- 
x 
- 
x 

x 
- 
- 
x 
- 

NEN 5077 

Wering van vocht 3.5 3.21 1 x x x NEN 2778 

Beperking van de 
aanwezigheid van 
schadelijke stoffen en 
ioniserende straling 

3.9 3.63 1 x x x Ministeriële Regeling 

Bescherming tegen ratten 
en muizen 

3.10 3.69 1-3 x x x  

Bereikbaarheid en 
toegankelijkheid, 
Nieuwbouw (facultatief) 

4.4 4.22 
 

4.27 

1 
1-2 
3 

1-4 
1 

x 
- 
x 
- 
- 

- 
x 
- 
x 
- 

- 
x 
- 
- 
x 

 

Energiezuinigheid 5.1 5.3 
5.4 

6-7 
1 
2 

x 
x 
- 

x 
x 
- 

x 
- 
x 

NEN 1068 
NEN 2686 

Vluchten bij brand 
(facultatief) 

6.6 6.25 1/8 
2-

4/6/8 

x 
- 

x 
- 

- 
x 

NEN-EN 179 of NEN-
EN 1125 

Tegengaan van veel 
voorkomende criminaliteit 
(facultatief) 

6.11 6.51 1 - x -  

Opmerkingen bij aansluittabel 
1. In bovenstaande aansluittabel zijn de Bouwbesluiteisen voor “nieuwbouw” aangegeven. 

Gecertificeerde houten gevelelementen die voldoen aan de eisen voor “nieuwbouw” voldoen tevens aan de 
eisen voor “verbouw”. Vanuit die optiek zijn de eisen voor “verbouw” niet nader uitgewerkt. 

2. Hieronder zijn overeenkomstig de aansluittabel per BB-afdeling de relevante BB-artikelen en -leden nader 
 uitgewerkt. Tenzij anders vermeld, zijn vermelde BB-artikelen/leden van toepassing op alle (drie) typen 
 bouwwerken (woning, woongebouw en andere gebouwen). 
3. Voor de relevante leden bij een artikel betreffende een gebruiksfunctie die valt onder “ander gebouw” dient 

het Bouwbesluit geraadpleegd te worden. 
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4.1 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN VEILIGHEID 

 
ALGEMENE STERKTE VAN DE BOUWCONSTRUCTIE; BB-afd. 2.1 
 

4.1.1 Sterkte bouwconstructie; BB-artikelen 2.2, 2.3 en 2.4 
Bouwconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.2, 
BB-art. 2.3, leden 1-2 en BB-art. 2.4, leden 1-2.  
 
Grenswaarde 
Een bouwconstructie bezwijkt gedurende de ontwerplevensduur niet bij de fundamentele 
belastingcombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. Doorvalbeveiligingen mogen niet 
bezwijken t.g.v. de buitengewone belastingcombinaties als bedoeld in NEN-EN 1990. 
 
Bepalingsmethoden 
Beoordeelt wordt of de opgegeven (methode voor het berekenen van de) prestaties van de 
houten gevelelementen, toegepast in uitwendige scheidingsconstructies van gebruiksfuncties, 
juist zijn bij de belastinggevallen en belastingcombinaties, bepaald overeenkomstig de in tabel 
1 vermelde Eurocodes en/of NEN norm. Hierbij wordt nagegaan voor welke toepassingen de 
houten gevelelementen geschikt zijn. Voor doorvalbeveiligingen kan i.p.v. een berekening 
uitgegaan worden van een beproeving volgens NEN-EN 1991-1-1 bijlage NB.B. 
Van glaspanelen zullen overeenkomstig NEN 2608 de rekenwaarden voor de uiterst 

opneembare buigtrekspanning fmt;u;rep en de materiaalfactor m bekend moeten zijn. 
 

Tabel 1 

Type constructie Belastingen overeenkomstig Prestaties bepaald 
overeenkomstig 

Houtconstructie NEN-EN 1990* en NEN-EN 1991-1-
1/4 

NEN-EN 1995-1-1* 

Glasconstructie NEN-EN 1990* en NEN-EN 1991-1-
1/4 

NEN 2608 

* inclusief nationale bijlage 

 
Opmerkingen 
1. Als minimale horizontale belasting voor de sterkte geldt een puntlast van 1,0 kN of een 

gelijkmatig verdeelde belasting van 0,5 kN/m1. 
2. Facultatief: de sterkte van een doorvalbeveiliging of van een (glas)paneel, zoals dat (al 

dan niet in raamwerken opgenomen) in houten gevelelementen wordt toegepast, moet de 
vereiste weerstand tegen stootbelasting overeenkomstig NEN-EN 1991-1-1 (inclusief 
nationale bijlage) hebben.  

 
Toelichting bepalingsmethode 
Om te toetsen of aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan kan bij houten 
gevelelementen gebruik gemaakt worden van onderstaande bepalingsmethode: 
1. Volgens NEN-EN 14351-1 kan de sterkte van een houten gevelelement bij windbelasting 

worden bepaald door beproeving overeenkomstig NEN-EN 12211. Het resultaat van de 
beproeving moet worden vertaald naar de optredende windbelastingen in de verschillende 
situaties volgens NEN-EN 1991-1-4 (inclusief nationale bijlage). Op basis van deze 
bepaling kan worden aangetoond tot welke toepassingshoogte het gevelelement aan de 
eis van het bouwbesluit voldoet. 

2. De weerstand tegen dynamische belasting van houten gevelelementen kan worden 
bepaald overeenkomstig de NEN-EN 13049 waarbij de valhoogte maximaal 950 mm dient 
te bedragen. Op basis van deze bepaling is aangetoond dat aan de eis van het 
Bouwbesluit voor dynamische belasting wordt voldaan. 

 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de sterkte van de 
houten gevelelementen in de toepassingshoogte voldoen aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 
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KOMO®attest  
Het KOMO®-attest geeft voor uitvoeringsvoorbeelden van houten gevelelementen aan voor 
welke toepassingen deze geschikt zijn en welke voorwaarden hiervoor gelden. Voorts kan 
voor de toepassingsvoorbeelden van houten gevelelementen facultatief worden aangegeven 
dat deze als vloerafscheiding kunnen dienen.  
 
AFSCHEIDING VAN VLOER, TRAP EN HELLINGBAAN; BB-afd. 2.3 (FACULTATIEF) 
 

4.1.2 Afscheiding (aanwezigheid); BB-artikel 2.17 
Niet beweegbare afscheidingen moeten aanwezig zijn zoals aangewezen in BB-art. 2.17,  
lid 1. 
 
Grenswaarde 
Een voor personen bestemde vloer heeft bij een rand een niet beweegbare afscheiding indien 
de rand van die vloer meer dan 1 m hoger ligt dan een aansluitende vloer, terrein of water.  
De afscheiding dient een sterkte te hebben zoals aangegeven in § 4.1.1. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest kan vermelden dat de houten gevelelementen geschikt zijn als 
vloerafscheiding.  

 
4.1.3 Vloerafscheiding (hoogte); Prestatie-eisen, BB-artikel 2.18 

De hoogte van vloerafscheidingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen 
in BB- art. 2.18, leden 1-3 voor woningen/woongebouwen en leden 1-4 voor andere 
gebouwen. 
 
Grenswaarde 
Het gedeelte van een houten gevelelement dat fungeert als vloerafscheiding heeft ter plaatse 
van een al dan niet draaibaar raam een van de vloer gemeten hoogte van ten minste 0,85 m 
of een hoogte van ten minste 0,7 m, indien de som van die hoogte en de breedte van de 
bovenregel ten minste 1,1 m is. 
De afscheiding dient een sterkte te hebben zoals aangegeven in § 4.1.1. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest kan toepassingsvoorbeelden geven die aan de gestelde eisen voldoen. 

 
4.1.4 Openingen; BB-artikel 2.19 

De openingen in afscheidingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art.2.19, leden 1-4 voor woningen/woongebouwen en leden 1-5 voor andere gebouwen.  
 
Grenswaarde 
In een afscheiding tot een hoogte van 0,7 m boven een vloer, een tredevlak of een vloer van 
een hellingbaan mogen geen openingen aanwezig zijn waardoor een bol kan passeren met 
een doorsnede groter dan 0,1 m. 
De horizontale afstand tussen een vloer, trap of hellingbaan en een afscheiding is ≤ 0,05 m. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest kan voor toepassingsvoorbeelden de afmetingen van de openingen in de 
afscheidingen vermelden. 

 
4.1.5 Vloerafscheiding (overklauterbaarheid) Prestatie-eisen, BB-artikel 2.20 

Afscheidingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.20, lid 1 
voor woningen/woongebouwen en leden 1-2 voor andere gebouwen. 
 
Grenswaarde 
Vloerafscheidingen hebben geen opstapmogelijkheden tussen 0,2 m en 0,7 m boven een 
vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest kan voor toepassingsvoorbeelden vermelden dat wordt voldaan aan de 
gestelde eisen. 
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BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-AFD. 2.9 
 

4.1.6 Binnenoppervlak; BB-artikel 2.67 
Een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.67, lid 1 voor woningen/woongebouwen en de 
leden 1-2 voor andere gebouwen. 
 
Grenswaarde 
De klassen behoren ten minste tot brandklasse D en rookklasse s2. 
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse en rookklasse dienen bepaald te worden overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de brand- en rookklasse 
van de houten gevelelementen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest vermeldt dat aan de eisen voor de brandklasse en rookklasse wordt 
voldaan. 
 

4.1.7 Buitenoppervlak; BB-artikel 2.68 
Een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.68, leden 1-5. 
 
Grenswaarde 
De klasse behoort ten minste tot brandklasse D. 
 
Bepalingsmethode 
De brandklasse dient bepaald te worden overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de brandklasse van de 
houten gevelelementen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen 
en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest vermeldt dat aan de eisen voor de brandklasse en rookklasse wordt 
voldaan. 

 
4.1.8 Vrijgesteld; BB-artikel 2.70 (facultatief) 

Delen van de totale oppervlakte van constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte zijn 
vrijgesteld van de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.70, lid 1. 
 
Grenswaarde 
Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte is vrijgesteld. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest kan vermelden welke delen (bv. ventilatieroosters, brievenbussen e.d.) zijn 
vrijgesteld. 
 
BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BB-AFD. 2.10 (FACULTATIEF) 

 
4.1.9 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; BB-artikel 2.84 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 2.84, leden 1-3/6-8 voor woningen/woongebouwen en de leden 
1/4-8/11 voor andere gebouwen. 
Deze weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) wordt mede bepaald uit de 
brandwerendheden van de verschillende constructieonderdelen in een 
branduitbreidingstraject in de richting van de uitbreiding. Afhankelijk van het type van het 
constructieonderdeel wordt de weerstand uitgedrukt in (R)EI of (R)EW of (R)E. Het gaat er 
met name om wanneer sprake is van een opening waardoor vlammen dan wel straling naar 
buiten treden c.q. de ontvangende straling > 15 kW/m2 is. 
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Grenswaarde 
De grenswaarde voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) wordt 
bepaald door de weerstand tegen branddoorslag (WBO) van een gevelopening als bedoeld in 
NEN 6068. Constructieonderdelen met een brandwerendheid m.b.t. de scheidende functie, 
beschouwd in de uitbreidingsrichting, groter dan 30 min. worden beschouwd als “dicht”. 
Brandoverslag via die constructieonderdelen vindt niet plaats. De brandwerendheid van de 
dichte delen wordt beoordeeld op: 
─ Van binnen naar buiten op (R)EI voor de dichte delen 
─ Van binnen naar buiten op (R)EW voor ramen, deuren en daarmee vergelijkbare 

constructie-onderdelen 
─ Van buiten naar binnen met de buitenbrandkromme op (R)EI voor de dichte delen 
─ Van buiten naar binnen met de buitenbrandkromme op (R)EW voor ramen, deuren en 

daarmee vergelijkbare constructieonderdelen 
 

Bepalingsmethode 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig  
NEN 6068. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de brandwerendheid 
(inclusief bijbehorende aansluitdetails) van de houten gevelelementen in de toepassing 
voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in 
overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 
Van de houten gevelelementen zoals omschreven in de SKH-Publicatie 08-06 is aangetoond 
dat wordt voldaan aan de eisen van het bouwbesluit met betrekking tot brandwerendheid. 
 
KOMO®-attest 
Afhankelijk van de toepassingen kan het KOMO®-attest de brandwerendheid aangeven 
waaraan het houten gevelelement van binnen naar buiten en van buiten naar binnen voldoet. 
Daarnaast kunnen voorbeelden van toepassingen worden opgenomen die aan de eisen 
voldoen. 
 
VERDERE BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN 
VERSPREIDING VAN ROOK; BB-AFD. 2.11 (FACULTATIEF) 

 
4.1.10 Weerstand tegen branddoorslag, brandoverslag en rookdoorgang; BB-artikel 2.94  

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 2.94, lid 2. 
 
Grenswaarde 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een subbrandcompartiment naar 
een andere ruimte in het brandcompartiment waarin een subbrandcompartiment als bedoeld 
in BB-art. 2.93 ligt, bedraagt ten minste 30 minuten. 
 
Bepalingsmethode 
De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig 
NEN 6068.  
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de branddoorslag en 
brandoverslag (inclusief bijbehorende aansluitdetails) van de houten gevelelementen in de 
toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen en of deze waarde is bepaald 
in overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 
Van de houten gevelelementen zoals omschreven in de SKH-Publicatie 08-06 is aangetoond 
dat wordt voldaan aan de eisen van het bouwbesluit met betrekking tot brandwerendheid.. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest kan van toepassingsvoorbeelden de weerstand tegen branddoorslag en 
brandoverslag vermelden.  
 
INBRAAKWERENDHEID; BB-AFD. 2.15 (FACULTATIEF) 
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4.1.11 Inbraakwerendheid; Prestatie-eis BB-artikel 2.130  
Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, toegepast in 
woningen en in woongebouwen, die bereikbaar zijn voor inbraak moeten voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.130 voor woningen/woongebouwen. 
 
Grenswaarde 
De inbraakwerendheid moet voldoen aan weerstandsklasse 2 overeenkomstig NEN 5096. 
 
Bepalingsmethode 
Van kozijnen, ramen, deuren en vergelijkbare constructieonderdelen die in hun toepassing 
overeenkomstig NEN 5087 als bereikbaar aangemerkt worden, dient de weerstandsklasse te 
worden bepaald overeenkomstig NEN 5096. 
 
Toelichting bepalingsmethode 
Volgens NEN-EN 14351-1 moet de inbraakwerendheid worden bepaald door beproeving 
volgens NEN-EN 1628, NEN-EN 1629 en NEN-EN 1630. Het resultaat moet worden 
uitgedrukt volgens NEN-EN 1627. I.v.m. de eisen van het Bouwbesluit zal aanvullend getoetst 
moeten worden volgens paragraaf 5.1 van NEN 5096 (eisen ten aanzien van beglazing, hang- 
en sluitwerk, afsluitbaarheid en manipulatie). Op basis van deze bepalingen kan worden 
aangetoond dat aan de eis van het Bouwbesluit wordt voldaan. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de inbraakwerendheid 
van de houten gevelelementen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit gestelde 
eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 
Van de houten gevelelementen zoals omschreven in de SKH-Publicatie 98-08 is aangetoond 
dat wordt voldaan aan de eisen van het bouwbesluit met betrekking tot de inbraakwerendheid.  
 
KOMO®-attest 
In het KOMO®-attest kan van een raam, deur, kozijn en daarmee gelijk te stellen 
constructieonderdelen aangegeven worden dat deze in zijn beschreven toepassing voldoet. 

 
4.2 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID 

 
BESCHERMING TEGEN GELUID VAN BUITEN; BB-AFD. 3.1 

 
4.2.1 Geluid van buiten; BB-artikel 3.2 

Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 3.2. 
 
Grenswaarde 
De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie heeft een minimum 
van20 dB. 
 
Bepalingsmethode 
De karakteristieke geluidwering van de bouwconstructie (ruimte niveau) dient te worden 
bepaald volgens NEN 5077.  
 
Toelichting bepalingsmethode 
Om aan deze eis op ruimteniveau te kunnen voldoen wordt t.a.v. houten gevelelementen het 
volgende gesteld: 
- Kozijnen, ramen en borstweringen zijn exclusief ventilatievoorzieningen, inclusief 

aansluitingen met een negge, geschikt om de geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, voor zover die constructie de scheiding 
vormt met de buitenlucht, bepaald volgens NEN 5077 te laten voldoen.  

- Gelijkwaardig aan beproeving volgens NEN 5077 is het rekenkundig benaderen van de 
geluidwering volgens NEN-EN 12354-3. Voor het berekenen van de geluidwering van de 
totale uitwendige scheidingsconstructie (GA) kunnen waarden voor de andere onderdelen 
(zoals ventilatieroosters, suskasten etc.) voor standaard buitengeluid (RA) ontleend 
worden aan andere kwaliteitsverklaringen en aan ‘Geluidwering in de woningbouw’, 
‘Herziening rekenmethode verkeerslawaai en woningen - geluidwering gevels’, of aan 
‘Rekenmethode GGG 97' van de Intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote 
gemeenten. Deze publicaties geven bovendien berekeningsmethoden voor het 
berekenen van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA).  
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Voor de omrekening van de geluidwering GA naar de karakteristieke geluidwering GA;K zie 
NEN 5077 en ‘Geluidwering in de woningbouw’. Op basis van artikel 1.3 lid 1-2 van het 
Bouwbesluit kan deze rekenkundige benadering, inclusief de omrekening naar 
karakteristieke geluidwering, als gelijkwaardig worden toegepast. Bij de berekening van 
de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie wordt verondersteld dat de 
geluidwering van houten gevelelementen (RA) minimaal 23 dB moet zijn. 

 
Volgens NEN-EN 14351-1 moet de geluidwering worden bepaald overeenkomstig NEN-EN-
ISO 10140-31. De resultaten van de bepaling moeten volgens NEN-EN 14351-1 worden 
beoordeeld overeenkomstig NEN-EN-ISO 717-1. Het resultaat moet volgens de bepalingen 
in NEN 5077 worden uitgedrukt in karakteristieke geluidwering van het houten gevelelement 
in zijn toepassing. 
1 Voor specifieke houten gevelelementen kan ook de methode zoals omschreven in 
 bijlage B van NEN-EN 14351-1 worden toegepast. 
 

Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de karakteristieke 
geluidwering van de houten gevelelementen voldoen aan de (in het bouwbesluit genoemde) 
eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 

 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest vermeldt dat de prestatie van houten gevelelementen met betrekking tot de 
geluidwering (RA) ten minste 23 dB moet zijn. Daarnaast kunnen voorbeelden van 
toepassingen worden opgenomen die aan de eisen voldoen. 

 
4.2.2 Industrie-, weg- of spoorweglawaai; BB-artikel 3.3 

Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 3.3, leden 1/3-4 voor woningen/woongebouwen en leden 1-4 voor 
andere gebouwen. 
 
Grenswaarden 
1 De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een 

verblijfsgebied is niet kleiner dan het verschil tussen de in het hogere-waardenbesluit 
opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai 
en 35 dB(A) bij industrielawaai, of 33 dB bij weg- of spoorweglawaai. 

2 De karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie van een verblijfsruimte is 
maximaal 2 dB of dB(A) lager dan de hierboven bedoelde karakteristieke geluidwering 
van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt. 

 
 

Bepalingsmethode 
De karakteristieke geluidwering wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. 
 
Toelichting bepalingsmethode 
Om aan deze eis op ruimteniveau te kunnen voldoen wordt t.a.v. houten gevelelementen het 
volgende gesteld: 
- Kozijnen, ramen en borstweringen zijn exclusief ventilatievoorzieningen, inclusief 

aansluitingen met een negge, geschikt om de geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, voor zover die constructie de scheiding 
vormt met de buitenlucht, bepaald volgens NEN 5077 te laten voldoen.  

- Gelijkwaardig aan beproeving volgens NEN 5077 is het rekenkundig benaderen van de 
geluidwering volgens NEN-EN 12354-3. Voor het berekenen van de geluidwering van de 
totale uitwendige scheidingsconstructie (GA) kunnen waarden voor de andere onderdelen 
(zoals ventilatieroosters, suskasten etc.) voor standaard buitengeluid (RA) ontleend 
worden aan andere kwaliteitsverklaringen en aan ‘Geluidwering in de woningbouw’, 
‘Herziening rekenmethode verkeerslawaai en woningen - geluidwering gevels’, of aan 
‘Rekenmethode GGG 97' van de Intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote 
gemeenten. Deze publicaties geven bovendien berekeningsmethoden voor het 
berekenen van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA). Voor de 
omrekening van de geluidwering GA naar de karakteristieke geluidwering GA;K zie NEN 
5077 en ‘Geluidwering in de woningbouw’. Op basis van artikel 1.3 lid 1-2 van het 
Bouwbesluit kan deze rekenkundige benadering, inclusief de omrekening naar 
karakteristieke geluidwering, als gelijkwaardig worden toegepast.  
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Bij de berekening van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie wordt 
verondersteld dat de geluidwering van houten gevelelementen (RA) minimaal 23 dB moet 
zijn 

 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de karakteristieke 
geluidwering van de houten gevelelementen voldoen aan de (in het bouwbesluit genoemde) 
eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest vermeldt dat de prestatie van houten gevelelementen met betrekking tot de 
karakteristieke geluidwering (RA) ten minste 23 dB moet zijn. Daarnaast kunnen voorbeelden 
van toepassingen worden opgenomen die aan de eisen voldoen. 
 

4.2.3 Luchtvaartlawaai; BB-artikel 3.4 (facultatief)  
Een uitwendige scheidingsconstructie moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 3.4, leden 1-5. 
 
Grenswaarden 
1 De karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie is niet 

kleiner dan 30 dB. 
2 Het karakteristiek geluidniveau in een verblijfsgebied is ten hoogste 33 dB. 
3 De karakteristieke geluidwering van een scheidingsconstructie van een 

verblijfsruimte is maximaal 2 dB of dB(A) lager dan de hierboven bedoelde 
karakteristieke geluidwering van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt. 

 
Bepalingsmethode 
De karakteristieke geluidwering wordt bepaald overeenkomstig NEN 5077. 
 
Toelichting bepalingsmethode 
Om aan deze eis op ruimteniveau te kunnen voldoen wordt t.a.v. houten gevelelementen het 
volgende gesteld: 
- Kozijnen, ramen en borstweringen zijn exclusief ventilatievoorzieningen, inclusief 

aansluitingen met een negge, geschikt om de geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, voor zover die constructie de scheiding 
vormt met de buitenlucht, bepaald volgens NEN 5077 te laten voldoen.  

- Gelijkwaardig aan beproeving volgens NEN 5077 is het rekenkundig benaderen van de 
geluidwering volgens NEN-EN 12354-3. Voor het berekenen van de geluidwering van de 
totale uitwendige scheidingsconstructie (GA) kunnen waarden voor de andere onderdelen 
(zoals ventilatieroosters, suskasten etc.) voor standaard buitengeluid (RA) ontleend 
worden aan andere kwaliteitsverklaringen en aan ‘Geluidwering in de woningbouw’, 
‘Herziening rekenmethode verkeerslawaai en woningen - geluidwering gevels’, of aan 
‘Rekenmethode GGG 97' van de Intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote 
gemeenten. Deze publicaties geven bovendien berekeningsmethoden voor het 
berekenen van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA). Voor de 
omrekening van de geluidwering GA naar de karakteristieke geluidwering GA;K zie NEN 
5077 en ‘Geluidwering in de woningbouw’. Op basis van artikel 1.3 lid 1-2 van het 
Bouwbesluit kan deze rekenkundige benadering, inclusief de omrekening naar 
karakteristieke geluidwering, als gelijkwaardig worden toegepast. Bij de berekening van 
de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie wordt verondersteld dat de 
geluidwering van houten gevelelementen (RA) minimaal 23 dB moet zijn 

 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling  beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de karakteristieke 
geluidwering van de houten gevelelementen voldoen aan de (in het bouwbesluit genoemde) 
eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest vermeldt dat de prestatie van houten gevelelementen met betrekking tot de 
karakteristieke geluidwering (RA) ten minste 23 dB moet zijn. Daarnaast kunnen voorbeelden 
van toepassingen worden opgenomen die aan de eisen voldoen. 
 
GELUIDWERING TUSSEN RUIMTEN; BB-AFD. 3.4 
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4.2.4 Ander perceel; BB-artikel 3.16 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau voor de 
geluidoverdracht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.16, 
leden 1-4. 
 
Grenswaarde 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil is niet kleiner dan 47 dB en het gewogen 
contact- geluidniveau is niet groter dan 59 dB bij woningen/woongebouwen en niet groter dan 
64 dB bij andere gebouwen. 
 
Bepalingsmethode 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau worden 
bepaald overeenkomstig NEN 5077. 
 
Toelichting bepalingsmethode 
Om aan deze eis op ruimteniveau te kunnen voldoen wordt t.a.v. houten gevelelementen het 
volgende gesteld: 
- Kozijnen, ramen en borstweringen zijn exclusief ventilatievoorzieningen, inclusief 

aansluitingen met een negge, geschikt om de geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, voor zover die constructie de scheiding 
vormt met de buitenlucht, bepaald volgens NEN 5077 te laten voldoen.  

- Gelijkwaardig aan beproeving volgens NEN 5077 is het rekenkundig benaderen van de 
luchtgeluidwering volgens NEN-EN 12354-1 en contactgeluidisolatie volgens NEN-EN 
12354-2. Voor het berekenen van de geluidwering van de totale uitwendige 
scheidingsconstructie (GA) kunnen waarden voor de andere onderdelen (zoals 
ventilatieroosters, suskasten etc.) voor standaard buitengeluid (RA) ontleend worden aan 
andere kwaliteitsverklaringen en aan ‘Geluidwering in de woningbouw’, ‘Herziening 
rekenmethode verkeerslawaai en woningen - geluidwering gevels’, of aan 
‘Rekenmethode GGG 97' van de Intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote 
gemeenten. Deze publicaties geven bovendien berekeningsmethoden voor het 
berekenen van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA). Voor de 
omrekening van de geluidwering GA naar de karakteristieke geluidwering GA;K zie NEN 
5077 en ‘Geluidwering in de woningbouw’. Op basis van artikel 1.3 lid 1-2 van het 
Bouwbesluit kan deze rekenkundige benadering, inclusief de omrekening naar 
karakteristieke geluidwering, als gelijkwaardig worden toegepast. 

 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de geluidwering tussen 
ruimten van de houten gevelelementen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest geeft aan dat het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil niet kleiner is 
dan 47 dB en dat het gewogen contact-geluidniveau ten hoogste 59 dB of 64 dB is. Daarnaast 
kunnen voorbeelden van toepassingen worden opgenomen die aan de eisen voldoen. 

 
4.2.5 Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel; BB-artikel 3.17 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau voor de 
geluidoverdracht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.17, 
leden 1-4 voor woningen, leden 1-4/6-7 voor woongebouwen en leden 1-5 voor andere 
gebouwen. 
 
Grenswaarde 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil is niet kleiner dan 47 dB en het gewogen 
contact- geluidniveau is niet groter dan 59 dB bij woningen/woongebouwen en niet groter dan 
64dB bij andere gebouwen. 
 
Bepalingsmethode 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau worden 
bepaald overeenkomstig NEN 5077. 
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Toelichting bepalingsmethode 
Om aan deze eis op ruimteniveau te kunnen voldoen wordt t.a.v. houten gevelelementen het 
volgende gesteld: 
- Kozijnen, ramen en borstweringen zijn exclusief ventilatievoorzieningen, inclusief 

aansluitingen met een negge, geschikt om de geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, voor zover die constructie de scheiding 
vormt met de buitenlucht, bepaald volgens NEN 5077 te laten voldoen.  

- Gelijkwaardig aan beproeving volgens NEN 5077 is het rekenkundig benaderen van de 
luchtgeluidwering volgens NEN-EN 12354-1 en contactgeluidisolatie volgens NEN-EN 
12354-2. Voor het berekenen van de geluidwering van de totale uitwendige 
scheidingsconstructie (GA) kunnen waarden voor de andere onderdelen (zoals 
ventilatieroosters, suskasten etc.) voor standaard buitengeluid (RA) ontleend worden aan 
andere kwaliteitsverklaringen en aan ‘Geluidwering in de woningbouw’, ‘Herziening 
rekenmethode verkeerslawaai en woningen - geluidwering gevels’, of aan 
‘Rekenmethode GGG 97' van de Intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote 
gemeenten. Deze publicaties geven bovendien berekeningsmethoden voor het 
berekenen van de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA). Voor de 
omrekening van de geluidwering GA naar de karakteristieke geluidwering GA;K zie NEN 
5077 en ‘Geluidwering in de woningbouw’. Op basis van artikel 1.3 lid 1-2 van het 
Bouwbesluit kan deze rekenkundige benadering, inclusief de omrekening naar 
karakteristieke geluidwering, als gelijkwaardig worden toegepast. 

 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de geluidwering tussen 
ruimten van de houten gevelelementen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest geeft aan dat het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil niet kleiner is 
dan 47 dB en dat het gewogen contact-geluidniveau ten hoogste 59 dB of 64 dB is. Daarnaast 
kunnen voorbeelden van toepassingen worden opgenomen die aan de eisen voldoen. 

 
4.2.6 Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel; BB-artikel 3.17a 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau voor de 
geluidoverdracht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.17a, 
leden 1-3 voor woningen/woongebouwen. 
 
Grenswaarde 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil is niet kleiner dan 32 dB en het gewogen 
contact- geluidniveau is niet groter dan 79 dB bij woningen/woongebouwen. 
 
Bepalingsmethode 
Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau worden 
bepaald overeenkomstig NEN 5077. 
 
Toelichting bepalingsmethode 
Om aan deze eis op ruimteniveau te kunnen voldoen wordt t.a.v. houten gevelelementen het 
volgende gesteld: 
- Kozijnen, ramen en borstweringen zijn exclusief ventilatievoorzieningen, inclusief 

aansluitingen met een negge, geschikt om de geluidwering van de uitwendige 
scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, voor zover die constructie de scheiding 
vormt met de buitenlucht, bepaald volgens NEN 5077 te laten voldoen.  

- Gelijkwaardig aan beproeving volgens NEN 5077 is het rekenkundig benaderen van de 
luchtgeluidwering volgens NEN-EN 12354-1 en contactgeluidisolatie volgens NEN-EN 
12354-2. Voor het berekenen van de geluidwering van de totale uitwendige 
scheidingsconstructie (GA) kunnen waarden voor de andere onderdelen (zoals 
ventilatieroosters, suskasten etc.) voor standaard buitengeluid (RA) ontleend worden aan 
andere kwaliteitsverklaringen en aan ‘Geluidwering in de woningbouw’, ‘Herziening 
rekenmethode verkeerslawaai en woningen - geluidwering gevels’, of aan ‘Rekenmethode 
GGG 97' van de Intergemeentelijke Werkgroep Bouwfysica van grote gemeenten. Deze 
publicaties geven bovendien berekeningsmethoden voor het berekenen van de 
geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie (GA). Voor de omrekening van de 
geluidwering GA naar de karakteristieke geluidwering GA;K zie NEN 5077 en ‘Geluidwering 
in de woningbouw’. Op basis van artikel 1.3 lid 1-2 van het Bouwbesluit kan deze 
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rekenkundige benadering, inclusief de omrekening naar karakteristieke geluidwering, als 
gelijkwaardig worden toegepast. 

 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de geluidwering tussen 
ruimten van de houten gevelelementen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest geeft aan dat het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil niet kleiner is 
dan 32 dB en dat het gewogen contact-geluidniveau ten hoogste 79 dB. Daarnaast kunnen 
voorbeelden van toepassingen worden opgenomen die aan de eisen voldoen. 
 
WERING VAN VOCHT; BB-AFD. 3.5 

 
4.2.7 Wering van vocht van buiten; Prestatie-eis BB artikel 3.21 

Uitwendige scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen 
in BB- art. 3.21, lid 1. 
 
Grenswaarde 
Uitwendige scheidingsconstructies van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte 
moeten waterdicht zijn. 
 
Bepalingsmethode 
De waterdichtheid wordt bepaald overeenkomstig NEN 2778. 
 
Toelichting bepalingsmethode 
Volgens NEN-EN 14351-1 moet de waterdichtheid worden bepaald overeenkomstig NEN-EN 
1027. De resultaten van de bepaling moeten volgens NEN-EN 14351-1 worden uitgedrukt 
overeenkomstig NEN-EN 12208. Het resultaat hiervan moet voor de optredende stuwdruk 
zoals vermeld in tabel 2 van NEN 2778 worden vertaald naar de verschillende toepassingen. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de waterdichtheid van 
de houten gevelelementen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde 
eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest geeft toepassingsvoorwaarden en eventueel voorbeelden op basis 
waarvan de houten gevelelementen voldoen.  
 
BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE 
STRALING; BB-AFD. 3.9 
 

4.2.8 Materialen; BB-artikel 3.63 
Materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen of waaruit ioniserende 
stralen kunnen ontstaan, moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in  
BB-art. 3.63, lid 1.  
 
Grenswaarde 
Grenswaarden kunnen worden gegeven bij Ministeriële regeling. 
 
Bepalingsmethode 
De bepalingsmethoden kunnen worden gegeven bij Ministeriële regeling. 
 
KOMO®-attest 
In het KOMO®-attest worden geen uitspraken gedaan. Dit artikel is informatief opgenomen in 
het kader van de zorg- en signaleringsplicht. 
 
BESCHERMING TEGEN RATTEN EN MUIZEN; BB-AFD. 3.10 
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4.2.9 Openingen; Prestatie-eis BB artikel 3.69 
Openingen in scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eis zoals aangewezen 
in BB-art. 3.69, leden 1-3. 
 
Grenswaarde 
Openingen mogen niet breder zijn dan 0,01 m. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling controleert of de in de houten gevelelementen aanwezige openingen 
voldoen aan de in het bouwbesluit genoemde eisen.  
 
KOMO®-attest 
In het KOMO®-attest wordt verklaard dat de houten gevelelementen ten aanzien van de 
aanwezige openingen voldoen aan de eis van het Bouwbesluit. 
 

4.3 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN BRUIKBAARHEID 
 
BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID, NIEUWBOUW; BB-AFD. 4.4 (FACULTATIEF) 

 
4.3.1 Vrije doorgang; BB-artikel 4.22 

Een vrije doorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 4.22,  
lid 1 voor woningen en de leden 1-2 voor woongebouwen en andere gebouwen. 
 
Grenswaarde 
Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een vrije hoogte van ten 
minste 2,3 m. 
 
Bepalingsmethode 
Welke vrije doorgang aanwezig is, hangt af van de vorm en de afmetingen van de deur, de 
vorm van het kozijn waarin de deur wordt geplaatst en de draairichting van de deur. Daarbij is 
het ook van belang in welke stand (onder 90o of 180o) de deur wordt beschouwd. 
 
Toelichting bepalingsmethode 
Volgens NEN-EN 14351-1 moet de afmeting van de deuropeningen worden bepaald volgens 
NEN-EN 12519. Om te beoordelen of aan de eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan moet 
de hoogte en de breedte van de vrije doorgang bij (dubbele) deurkozijnen worden bepaald 
overeenkomstig paragraaf 3.1 van NEN-EN 12519. Hierbij moeten de hoogte en breedte 
maten worden omgezet naar de bepalingsmethode volgens NEN 2580 en tenminste voldoen 
aan de eisen volgens BB-art. 4.22. Op basis van deze bepaling kan worden aangetoond dat 
aan de eis van het Bouwbesluit wordt voldaan.  
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de afmeting van de 
deuropeningen van de houten gevelelementen in de toepassing voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest kan toepassingsvoorwaarden en/of voorbeelden geven op basis waarvan 
de houten gevelelementen voldoen aan de eisen in het bouwbesluit met betrekking tot de vrije 
doorgang. 

 
4.3.2 Hoogteverschillen; BB-artikel 4.27 

Hoogteverschillen in een route moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 4.27, lid 3 voor woningen, leden 1-4 voor woongebouwen en lid 1 voor andere 
gebouwen. 
 
Grenswaarde 
Bij ten minste een toegang tot een woonfunctie is het hoogteverschil tussen een vloer en het 
aansluitende terrein ten hoogste 0,02 m. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling controleert of het hoogteverschil tussen een vloer en het aansluitend 
terrein voldoet aan de in het bouwbesluit genoemde eisen. 
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KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest kan toepassingsvoorwaarden en/of voorbeelden geven op basis waarvan 
de houten gevelelementen voldoen aan de in het bouwbesluit genoemde eisen met 
betrekking tot hoogteverschillen. 
 

4.4 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID 
EN MILIEU 
 
ENERGIEZUINIGHEID; BB-AFD. 5.1 

 
4.4.1 Thermische isolatie; BB-artikel 5.3 

De warmteweerstand van scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 5.3, leden 6-7. 
 
Grenswaarde 
De warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren en kozijnen in uitwendige 
scheidingsconstructies is ten hoogste 2,2 W/m2.K. De gemiddelde 
warmtedoorgangscoëfficiënt van de ramen, deuren en kozijnen in de uitwendige 
scheidingsconstructies van een bouwwerk is ten hoogste 1,65 W/m².K. De 
warmtedoorgangscoëfficiënt van met ramen, deuren en kozijnen gelijk te stellen 
constructieonderdelen in uitwendige scheidingsconstructies is ten hoogste 1,65 W/m².K. 
 
Bepalingsmethode 
De warmtedoorgangscoëfficiënt moet worden bepaald overeenkomstig NEN 1068. 
 
Toelichting bepalingsmethode 
Volgens NEN-EN 14351-1 moet de warmtedoorgangscoëfficiënt van houten gevelelementen 
worden bepaald volgens één van de volgende methoden: 

- Overeenkomstig tabel F1 of F3 van NEN-EN-ISO 10077-1 afhankelijk van de toegepaste 
afstandhouders in het dubbelglas. 

- Door middel van een berekening op basis van NEN-EN-ISO 10077-1 of NEN-EN-ISO 
10077-1 in combinatie met NEN-EN-ISO 10077-2. 

- Door middel van een beproeving volgens NEN-EN-ISO 12567-1. 
Het resultaat van de bepaling van de warmtedoorgangscoëfficiënt van het houten 
gevelelement volgens NEN-EN 14351-1 is een gelijkwaardige invulling als aan de NEN 1068 
(De NEN 1068 voorziet in de rekenmethoden voor thermische isolatie van het volledige 
gebouw. Voor houten gevelelementen is, als onderdeel van het gebouw, vanuit de NEN 1068 
aansluiting gemaakt met de Europese rekenmethoden zoals die worden aangewezen door de 
NEN 14351-1) 
     
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de 
warmtedoorgangscoëfficiënt van de houten gevelelementen in de toepassing voldoen aan de 
in het Bouwbesluit genoemde eisen.  
 
KOMO®-attest 
In het KOMO®-attest wordt aangegeven dat de warmtedoorgangscoëfficiënt van de houten 
gevelelementen voldoen aan de eis van het Bouwbesluit. Daarbij wordt aangegeven wat de 
minimale afmetingen en bijbehorende samenstellingen van de houten gevelelementen zijn 
waarmee aan de eis wordt voldaan. Hierbij kan verwezen worden naar tabellen waarin 
verschillende samenstellingen van de houten gevelelementen zijn opgenomen. 
 

4.4.2 Luchtvolumestroom; BB-artikel 5.4 
De luchtvolumestroom moet voldoen aan de prestatie-eisen van BB-art. 5.4 lid 1 voor 
woningen/woongebouwen en lid 2 voor andere gebouwen. 
 
Grenswaarde 
Het binnen de thermische schil gelegen deel van een gebouw (waarin zich verblijfsgebieden, 
toilet- en badruimten bevinden) mag geen grotere luchtvolumestroom dan 0,2 m3/s zijn.  
 
Bepalingsmethode 
De luchtvolumestroom wordt bepaald overeenkomstig NEN 2686. 
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Toelichting bepalingsmethode 
Volgens NEN-EN 14351-1 moet de luchtdoorlatendheid van een houten gevelelement worden 
bepaald door beproeving overeenkomstig NEN-EN 1026. Volgens NEN-EN 14351-1 moet het 
resultaat worden weergegeven volgens de bepalingen in NEN-EN 12207. Het resultaat moet 
worden vertaald naar de prestaties volgens NEN 2686. Op basis van deze resultaten kan een 
inschatting worden gemaakt of het aannemelijk is dat de ten hoogste toegestane 
luchtdoorlatendheid (of de in de energie-prestatieberekening op te geven waarde) niet wordt 
overschreden. 
Om aan de eis op ruimteniveau te kunnen voldoen worden t.a.v. houten gevelelementen de 
volgende eisen gesteld  

- De bijdrage die gevelelementen (inclusief hun aansluiting aan het bouwkundig kader) aan 
de luchtvolumestroom leveren mag, bepaald overeenkomstig NEN-EN 1026 bij de voor 
het desbetreffende toepassingsgebied geldende toetsingsdruk voor luchtdoorlatendheid, 
ten hoogste 0,5 m3/h per m1 naad (aansluiting- en beglazingsvoegen = spouwlat op 
binnenblad, roosters, panelen) en/of 9,0 m3/h per m1 kier (hang- en sluitnaden) bedragen. 

- Het totaal van luchtlekkage door naden en kieren zoals dat door gevels als bijdrage aan 
de luchtvolumestroom geleverd wordt, mag, bepaald overeenkomstig NEN-EN 1026 bij 
de voor het desbetreffende toepassingsgebied geldende toetsingsdruk voor 
luchtdoorlatendheid voor gevels met uitsluitend vaste delen, in absolute zin niet groter 
zijn dan 1,8 m3/h per m2 voor gevelelementen, gerelateerd aan het totaal van het 
oppervlak van de gevel zoals die gevel aan de beschouwde verblijfsruimte grenst. 

- Het totaal van luchtlekkage door naden en kieren zoals dat door gevels als bijdrage aan 
de luchtvolumestroom geleverd wordt, mag, bepaald overeenkomstig NEN-EN 1026 bij 
de voor het desbetreffende toepassingsgebied geldende toetsingsdruk voor 
luchtdoorlatendheid voor gevels met beweegbare delen, in absolute zin niet groter zijn 
dan 6,5 m3/h per m2, gerelateerd aan het totaal van het oppervlak van de gevel zoals die 
gevel aan de beschouwde verblijfruimte grenst. 
Toelichting:  Specifiek voor (gevelvullende) toepassingsvoorbeelden met beweegbare 

en/of (uitsluitend) vaste delen kan overeenkomstig genoemde 
bepalingsmethode een waarde voor luchtlekkage per m2 in absolute zin 
worden vastgesteld. 

- Per lengte-eenheid van maximaal 1000 mm over de omtrek van een kier mag nergens 
een grotere plaatselijke bijdrage aan de luchtvolumestroom worden geleverd dan ten 
hoogste 1,8 m3/h, teneinde (plaatselijke) tochtverschijnselen te voorkomen. 

Houten gevelelementen die ten minste voldoen aan klasse 3 volgens EN 12207 voldoen aan 
bovengestelde eisen. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de luchtvolumestroom 
van de houten gevelelementen in de toepassingshoogte voldoen aan de (in het Bouwbesluit 
genoemde) eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 
 
KOMO-attest 
Het KOMO®-attest vermeldt voor uitvoeringsvoorbeelden van de houten gevelelementen of 
aan de eisen voor de maximale bijdragen aan de luchtvolumestroom wordt voldaan. 
 

4.5 VOORSCHRIFTEN INZAKE INSTALLATIES (FACULTATIEF) 
 
VLUCHTEN BIJ BRAND; BB-AFD. 6.6 

 
4.5.1 Deuren in vluchtroutes; BB-artikel 6.25 

Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangegeven in BB-art. 6.25, leden 1/8 voor woningen/woongebouwen en leden 2-4/6/8 
voor andere gebouwen. 
  
Grenswaarden 
Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute mag niet tegen de vluchtrichting indraaien 
en een automatisch deur mag het vluchten niet belemmeren. 
Een deur op een vluchtroute kan in de vluchtrichting worden geopend door een lichte druk 
tegen de deur of met een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 179 of  
NEN-EN 1125. 
 
Bepalingsmethode 
Het ontsluitingsmechanisme wordt getoetst overeenkomstig NEN-EN 179, NEN-EN 1125. 
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Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot het ontsluitmechanisme 
en de draairichting van een vluchtdeur van de houten gevelelementen in de toepassing 
voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in 
overeenstemming met de eisen voor deze toepassingen. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest kan toepassingsvoorwaarden en/of voorbeelden vermelden van deuren in 
vluchtroutes, die aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen. 
 
TEGENGAAN VAN VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT; BB-AFD. 6.11 

 
4.5.2 Voorkomen van veel voorkomende criminaliteit; BB-artikel 6.51 

De toegang van een te bouwen woongebouw moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 6.51, lid 1 voor woongebouwen. 
 
Grenswaarde 
De toegang van een te bouwen woongebouw heeft een zelfsluitende deur die van buitenaf 
niet zonder sleutel kan worden geopend. 
 
Toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de zelfsluitende deur 
van de houten gevelelementen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 
 
KOMO®-attest 
Het KOMO®-attest kan vermelden dat de deur aan de gestelde eis voldoet (geschikt is voor 
toepassing in woongebouwen). 
 
Hoofdstuk 5; Vervang de tekst van hoofdstuk 5 voor onderstaande tekst. 
 
De fabrikant heeft de niveaus en klassen van de essentiële kenmerken van zijn product 
verklaard, voor CE gemarkeerde producten in de prestatieverklaring overeenkomstig  
NEN -EN 14351-1. De certificatie-instelling beoordeelt of deze niveaus en klassen 
overeenkomstig deze BRL zijn waarmee het geveldeel voldoet aan de eisen die het 
bouwbesluit aan het geveldeel stelt. 

Vervang par. 13.2 en 13.3 voor onderstaande tekst 

13.2 Externe controle voor het KOMO® attest 

Door de certificatie -instelling vindt 1x per 5 jaar t.a.v. het attest een herbeoordeling van de 
prestaties in de toepassing plaats of zoveel eerder als nodig is. 

 

13.3 Externe controle voor de KOMO® kwaliteitsverklaring  

13.3.1 Ten behoeve van essentiële kenmerken 

In relatie tot de essentiële kenmerken (zoals vastgelegd in de prestatieverklaring opgesteld in 
het kader van de Europese Verordening bouwproducten) vindt ten behoeve van het KOMO® 
kwaliteitsverklaring geen beoordeling van het kwaliteitssysteem en/of controle van monsters 
plaats. De kwaliteitsbewaking valt voor de essentiële kenmerken onder de Factory Production 
Control (FPC) zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese norm. 

13.3.2 Ten behoeve van de overige productkenmerken 

In relatie tot de overige productkenmerken vindt door de certificatie-instelling 
onaangekondigd, 4 x per jaar, controle plaats van het kwaliteitssysteem, het productieproces 
en de producteigenschappen waarbij nagegaan wordt of nog voldaan wordt aan de eisen in 
deze beoordelingsrichtlijn. 

Van de jaarlijkse controles is ten minste 1 x per jaar een controle op de bouwplaats, indien 
gevelelementen overeenkomstig Concept III geleverd worden. Bedrijven die voldoen aan 
concept IV worden jaarlijks 1 maal extra gecontroleerd aan de hand van lopende projecten 
(op de aanwezigheid en inhoud van het prestatiecontract). 
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Van deze controles wordt een schriftelijke rapportage opgesteld. Op advies van het College 
van Deskundigen, kan het sanctiebeleid en bovengenoemde controlefrequentie op grond van 
argumenten bijgesteld worden. 

Het College van Deskundigen kan besluiten, om maximaal één maal per jaar een 
proefmonster uit de productie te laten nemen ter verificatie van een door het College van 
Deskundigen te bepalen onderwerp (het onderwerp mag geen betrekking hebben op een 
essentieel kenmerk zoals omschreven in de bijlage ZA van de geharmoniseerde Europese 
norm). 

De hierboven omschreven jaarlijkse monstername en de beproevingen van monsters uit het 
productieproces moeten worden uitgevoerd door een onderzoeksinstelling die hiervoor is 
geaccrediteerd of, ter beoordeling van de certificatie-instelling, aan de accreditatie eisen 
voldoet. 

Het land van de aanvrager dient in het algemeen veilig te zijn t.b.v. controlebezoeken door de 
certificatie- instelling. Bij negatieve reisadviezen wordt het land niet bezocht maar dienen de 
producten bij binnenkomst in Nederland te worden gecontroleerd. De producent is verplicht de 
verzendingen inclusief tijd en plaats van ontvangst tijdig en schriftelijk te melden bij de 
certificatie instelling. 

13.3.4 Sanctiebeleid toevoeging paragraaf 13.3 

Het sanctiebeleid (de door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen) 
dient te zijn vastgelegd in het reglement van de certificatie-instelling of in een daartoe 
separaat opgesteld document. 
 
Hoofdstuk 15 vervangen door onderstaande tekst. 

 

15. Lijst van vermelde documenten 

 

Bouwbesluit 2012 
 
 
 
 
CPR 

Stb. 2011 416, 676;Stb. 2012,125, 256, 441, 643; 
Stb.2013, 75, 244, 462; Stb. 2014, 51, 211, 232, 233; 
333, 342, 358, 539; Stb 2015, 92, 249, 425 en de 
Ministeriële Regelingen Stcrt. 2011, 23914; Stcrt. 2012, 
13245 Stcrt. 2013, 5457, 16919; Stcrt. 2014, 4057, 
34076, 37003; Stcrt. 2015, 17338, 45221 

 
Verordening bouwproducten EU 305/2011 

 
NEN 1068:2012+C1:2013 Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden 
NEN 1087:2001 Ventilatie van gebouwen - Bepalingsmethoden voor nieuwbouw 
NEN 2057:2011+C1:2011 Daglichtopeningen van gebouwen - Bepaling van de 
 equivalente daglichtoppervlakte van een ruimte 
NEN 2608:2014 Vlakglas voor gebouwen - Eisen en bepalingsmethode 
NEN 2686:1988+A2:2008 Luchtdoorlatendheid van gebouwen - Meetmethode 
NEN 2778:1991+A4:2011 Vochtwering in gebouwen - Bepalingsmethoden 
NEN 3567:1985 Glas voor gebouwen - Isolerend dubbelglas - Eisen en 
 beproevingsmethoden  
NEN 3568:1980 Glas voor gebouwen - Voorgespannen glas - Eisen en 
 beproevingsmethoden   
NEN 3576:2009 Beglazen van kozijnen, ramen en deuren - functionele eisen 
NEN 3665:1983 Gevelvullingen met houten kozijnen, ramen, deuren, 
 borstweringen en overige vullingen – Eisen en 
 beproevingsmethoden  
NEN 5077: 2006+C3:2012  Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de 
 grootheden voor geluidwering van uitwendige 
 scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, 
 contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door 
 installaties en nagalmtijd 
NEN 5087:2013 Inbraakveiligheid van  woningen - Bereikbaarheid van dak- 
en  gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen 
NEN 5089:2009 Inbraakwerend hang- en sluitwerk – Classificatie, eisen en 
 beproevingsmethoden 
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NEN 5096:2012 Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met deuren, 
 ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en 
 beproevingsmethoden 
NEN 5466:2010 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 2010) – Op uiterlijke kenmerken 
 gesorteerd Europees naaldhout 
NEN 6061: 1991/A3:2012 nl Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij 
 stookplaatsen 
NEN 6068:2008+C1:2011 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en 
 brandoverslag tussen ruimten 
NEN 6069:2011 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van 
 bouwdelen en bouwproducten  
NEN 6090:2006                      Bepaling van de vuurbelasting  
NPR 3577:2011                      Beglazen van gebouwen 
NEN-EN 179:2008 Hang- en sluitwerk - Sluitingen voor nooduitgangen met een 
 deurkruk of een drukplaat, voor gebruik van vluchtroutes – 
 Eisen en beproevingsmethoden 
NEN-EN 410:2011 Glas voor gebouwen - Bepaling van de 
 toetredingseigenschappen voor licht en zon van glas 
NEN-EN 572-8:2012               Glas voor gebouwen - Basisproducten van natronkalkglas - 
 Deel 8: Handelsmaten en eindtoepassingsmaten 
NEN-EN 1026:2000 Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - 
 Beproevingsmethode 
NEN-EN 1027:2000 Ramen en deuren - Waterdichtheid - Beproevingsmethode 
NEN-EN 1125:2008 Hang- en sluitwerk - Panieksluitingen voor 
 vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang voor het 
 gebruik van vluchtroutes - Eisen en beproevingsmethoden 
NEN-EN 1191:2012 Ramen en deuren - Bestandheid tegen herhaald openen en 
 sluiten - Beproevingsmethode 
NEN-EN 1522:1998 Ramen, deuren, luiken en zonneschermen - Kogelwerendheid 
 – Eisen en classificatie 
NEN-EN 1523:1998 Ramen, deuren, luiken en zonneschermen - Kogelwerendheid - 
 Beproevingsmethode 
NEN-EN 1634-1:2014 Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid van 
 deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk -Deel 1: 
 Brandwerendheidsproef van deuren, luiken en te openen 
 ramen 
NEN-EN 1928:2000 Flexibele banen voor waterafdichtingen - Bitumen, kunststof en 
 rubber banen voor waterafdichtingen voor daken - Bepaling van 
 de waterdichtheid 
NEN-EN 1990+A1+A1/ 
C2:2011+NB:2011 Eurocode – Grondslagen van het constructief ontwerp 
NEN-EN 1991-1-1+ 
C1:2011+NB:2011 Eurocode 1 – Ontwerpgrondslagen en belastingen op  
 constructies – Deel 1: Ontwerpgrondslagen; incl.   
 Nationale bijlage 
NEN-EN 1991-1-4+A1+ 
C2:2011+NB:2011 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4:  
 Algemene belastingen – Windbelasting; ; incl. Nationale  
 bijlage 
NEN-EN 1995-1-1+C1+ 
A1:2011+NB:2012 Ontwerp Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies 
 - Deel 1-1: Algemeen - Gemeenschappelijke regels en  
 regels voor gebouwen; incl. Nationale bijlage 
 
NEN-EN 12046-1:2003 Bedieningskrachten - Beproevingsmethode - Deel 1: Ramen 
NEN-EN 12152:2002 Vliesgevels - Luchtdoorlatendheid - Prestatie-eisen en 
 classificatie 
NEN-EN 12153:2000 Vliesgevels - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode 
NEN-EN 12154:1999 Vliesgevels - Waterdichtheid - Prestatie-eisen en classificatie 
NEN-EN 12155:2000 Vliesgevels - Waterdichtheid - Laboratoriumbeproeving onder 
 statische druk 
NEN-EN 12207:1999 Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid – Classificatie 
NEN-EN 12208:1999 Ramen en deuren - Waterdichtheid - Classificatie 
NEN-EN 12210:1999 Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting - 
 Classificatie 
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NEN-EN 12211:2000 Ramen en deuren - Weerstand tegen windbelasting - 
 Beproevingsmethode 
NEN-EN 12400:2002 Ramen en deuren - Mechanische duurzaamheid - Eisen en 
 classificatie 
NEN-EN 12519:2004 Ramen en deuren - Terminologie 
NEN-EN 12600:2003 Glas voor gebouwen - Slingerproef - Stootbelastingproef en 
 classificatie voor vlakglas 
NEN-EN 13049:2003 Ramen - Botsing met een zacht en zwaar lichaam - 
 Beproevingsmethode, veiligheidseisen en classificatie 
NEN-EN 13111:2010 Flexibele banen voor waterafdichtingen - Onderlagen voor 
 schubvormige dakbedekkingen en muren - Bepaling van de 
 weerstand tegen waterdoorlating 
NEN-EN 13115:2001 Ramen - Classificatie van mechanische eigenschappen 
 - Verticale belasting, torsie en bedieningskrachten 
NEN-EN 13123-1:2001 Ramen, deuren en luiken - Bestandheid tegen explosies - Eisen 
 en classificatie - Deel 1: Schokbuis 
NEN-EN 13123-2:2004 Ramen, deuren en luiken - Weerstand tegen explosies 
 - Eisen en classificatie - Deel 2: Veldtest 
NEN-EN 13124-1:2001 Ramen, deuren en luiken - Bestandheid tegen explosies - 
 Beproevingsmethode - Deel 1: Schokbuis 
NEN-EN 13124-2:2004 Deuren, ramen en luiken - Weerstand tegen explosies - 
 Beproevingsmethode - Deel 2: Veldtest 
NEN-EN 13141-1:2004 Ventilatie van gebouwen - Prestatiebeproeving van 
 onderdelen/producten voor woningventilatie - Deel 1: Binnen en 
 buiten gemonteerde luchtroosters 
NEN-EN 13363-1:2003+ 
A1:2007/C1:2008 Zonwerende voorzieningen gecombineerd met   
 beglazing - Berekening van zon- en lichtdoorlatendheid - 
    Deel 1: Vereenvoudigde  methode 
NEN-EN 13363-2:2005/ 
C1:2006 Zonwerende voorzieningen gecombineerd met beglazing - 
 Berekening van totale zonne- energiedoorlatendheid en 
 lichtdoorlatendheid - Deel 2: Gedetailleerde 
 berekeningsmethode 
NEN-EN 13501-1:2007+ 
A1:2009 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 1: 
 Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het 
 brandgedrag 
NEN-EN 13501-2:2007+ 
A1:2009 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: 
 Classificatie op grond van resultaten van 
 brandwerendheidsproeven behalve voor ventilatiesystemen 
NEN-EN 13633:2009 
(3e ontwerp) Hang- en sluitwerk - Elektrisch gestuurde systemen voor 
 vluchtdeursluitingen voor het gebruik bij vluchtroutes - Eisen en 
 beproevingsmethoden 
NEN-EN 13637:2009  
(3e ontwerp) Hang- en sluitwerk - Elektrisch gestuurde systemen voor 
 nooduitgangen voor het gebruik van vluchtroutes - Eisen en 
 beproevingsmethoden 
NEN-EN 13830:2003 Vliesgevels - Productnorm 
NEN-EN 13859-1:2014   Flexibele banen voor waterafdichtingen - Definities en 
 eigenschappen voor onderlagen - Deel 1: Onderlagen voor 
 schubvormig gelegde dakbedekkingen 
NEN-EN 13947:2007 Thermische eigenschappen van vliesgevels - Berekening van 
 de warmtegeleiding - Vereenvoudigde methode 
NEN-EN 14019:2004 Vliesgevels - Weerstand tegen stootbelasting - Prestatie-eisen 
NEN-EN 14351-1:2006+ 
A1:2010 Ramen en deuren - Productnorm, prestatie-eisen - Deel 1: 
 Ramen en deuren zonder brand- en rookwerende 
 eigenschappen 
NEN-EN 14608:2004 Ramen - Bepaling van de weerstand van sterkte 
NEN-EN 14609:2004 Ramen - Bepaling van de weerstand tegen statische torsie 
NVN-ENV 1627:1999 Ramen, deuren, luiken - Inbraakwerendheid - Eisen en 
 classificatie 
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NVN-ENV 1628:1999 Ramen, deuren en luiken - Inbraakwerendheid - 
 Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand onder 
 statische belasting 
NVN-ENV 1629:1999 Ramen, deuren, luiken - Inbraakwerendheid - 
 Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand onder 
 dynamische belasting 
NVN-ENV 1630:1999 Ramen, deuren, luiken - Inbraakwerendheid - 
 Beproevingsmethode voor de bepaling van de weerstand tegen 
 manuele inbraakpogingen 
NVN-ENV 13420:2000 Ramen - Gedrag tussen verschillende klimaten – 
 Beproevingsmethode 
NEN-EN-ISO 140-3:1996 Akoestiek - Het meten van geluidisolatie in gebouwen en van 
 bouwelementen - Deel 3: Laboratoriummeting van de 
 luchtgeluidisolatie van bouwelementen - Amendment 1: 
 Specifieke opstellingsomstandigheden voor lichte dubbele 
 scheidingselementen met het oog op het voorkomen van sterke 
 koppeling tussen de bladen, inclusief aanvullingsblad A1:2004 
NEN-EN-ISO 717-1:1997/ 
A1:2006 Akoestiek – Een getal-aanduidingen voor de geluidisolatie in 
 gebouwen en van bouwelementen - Deel 1: Isolatie van 
 luchtgeluid – Amendment 1: Afrondingsregels verwant aan 
 een getal-aanduiding en een getal-grootheden 
NEN-EN-ISO 2813:1999 Verven en vernissen - Metingen van de glans 
 (spiegelende reflectie) van niet-metallieke verflagen onder 20°, 
 60° en 85° 
NEN-EN-ISO 4628-2:2003 Verven en vernissen - Beoordeling van de kwaliteitsafbraak van 
 verflagen - Aanduiding van de intensiteit, hoeveelheid en 
 omvang van algemeen voorkomende gebreken - Deel 2: 
 Beoordeling van de mate van blaarvorming 
NEN-EN-ISO 4628-4:2003 Verven en vernissen - Beoordeling van de kwaliteitsafbraak van 
 verflagen - Aanduiding van de intensiteit, hoeveelheid en 
 omvang  van algemeen voorkomende gebreken - Deel 4: 
 Beoordeling van de mate van barstvorming 
NEN-EN-ISO 4628-5:2003 Verven en vernissen - beoordeling van de kwaliteitsafbraak van 
 verflagen - Aanduiding van de hoeveelheid en omvang van 
 gebreken en van de intensiteit van uniforme veranderingen - 
 Deel 5: Aanduiding van de mate van afbladderen 
NEN-EN-ISO 4628-6:2011 Verven en vernissen - Beoordeling van de kwaliteitsafname van 
 verflagen - Aanduiding van de kwaliteit en hoeveelheid van 
 gebreken, en van de intensiteit van gelijkmatige veranderingen 
 in uiterlijk - Deel 6: Beoordeling van de mate van krijten met 
 tape- methoden 
NEN-EN-ISO 10077-1:2006/ 
C1:2009 Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - 
 Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 1: 
 Algemeen 
NEN-EN-ISO 10077- 
2:2012/C1:2012 Thermische eigenschappen van ramen, deuren en luiken - 
 Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt - Deel 2: 
 Numerieke methode voor kozijnen 
NEN-EN-ISO 12567- 
1:2010/C1:2010 Thermische eigenschappen van ramen en deuren - Bepaling 
 van de warmtegeleiding met de warmtekastmethode - Deel 1: 
 Volledige ramen en deuren 
NEN-EN-ISO 12567-2:2005 Thermische eigenschappen van ramen en deuren - Bepaling 
 van de warmtegeleiding met de warmtekastmethode - Deel 2: 
 Dakramen en andere kantelramen 
ISO 2813:1994 Paints and varnishes - Determination of specular gloss of non-
 metallic paint films at 20°, 60° and 85° 
ISO 7724-2:1984 Paints and varnishes - Colorimetry - Part 2: Colour 
 measurement 
 
KVT Kwaliteit van houten gevelelementen, uitgave NBvT 
 
BRL 0605:2003 Gemodificeerd hout, uitgave SKH 
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BRL 0801:2011 Houten gevelelementen, uitgave SKH BRL 0803:2006
 Houten buitendeuren, uitgave SKH 
BRL 0809:2006 Afdichtingsprofielen in gevelelementen, uitgave SKH BRL 
0810:2004 Aluminium profielen voor gevelelementen, uitgave SKH 
BRL 0812:2004 Houten glaslatten, neuslatten en dorpelafdekkers voor houten 
 gevelelementen, uitgave SKH 
BRL 0813:2005 Laagreliëfdorpels, dorpels onder houten 
 gevelelementen, uitgave SKH 
BRL 0814:2005 Filmvormende coatings voor toepassing op hout, uitgave SKH 
BRL 0817:2008 Filmvormende voorlak- en aflaksystemen op hout, uitgave SKH 
BRL 0819:2010 Verbindingstechnieken in houten gevelelementen, uitgave SKH 
BRL 1704-2:2012 Gevingerlast hout voor niet-dragende toepassingen, uitgave 
 KOMOSKH 
BRL 1705:2005 Triplex, uitgave SKH 
BRL 2201:2006 Isolerend dubbel glas voor thermische isolatie, uitgave KIWA 
BRL 2202:2011 Warmtereflecterend isolerend dubbel glas voor thermische 
isolatie,  uitgave KIWA 
BRL 2339:2012 Lijmen voor niet-dragende toepassingen, uitgave SKH  
BRL 2801:1998 Beglazingskit (V2)  uitgave KIWA 
BRL 2802:1991 Voegdichtingsmaterialen V3e en V5 geïmpregneerde 
schuimband,  uitgave KIWA 
BRL 2803:1998 Elastische kitten V3 - V4 - V5 (i en e), uitgave KIWA  
BRL 2902:2008 Geoptimaliseerd hout voor niet-dragende toepassingen 
BRL 2908:2005 Houten deuvels, uitgave SKH 
BRL 3104:2012 Inbraakwerend hang- en sluitwerk voor ramen, deuren en 
luiken,  uitgave SKG 
BRL 3105:2011 Isolerend dubbelglas voor thermische isolatie met TPS 
 randafdichting, uitgave KIWA 
BRL 4103:2003 Houten en houtachtige gevelbekledingssystemen, uitgave SKH 
BRL 4708:2003 Waterkerende, dampdoorlatende membranen, uitgave Intron 
BRL 4711:2005 Dampremmende membranen, uitgave SKH BRL 5701:2003
 Ventilatieroosters, uitgave SKH 
SKH-Publicatie 93-03:2012 Het gebruik van reparatiemiddelen 
SKH-Publicatie 97-04:2009 Beoordelingsgrondslag ‘Houtsoorten voor toepassing in 
 geveltimmerwerk; eisen en bepalingsmethoden’ 
SKH-Publicatie 98-04:2011 Visuele beoordeling van een deurblad 
SKH-Publicatie 98-08:2012 Inbraakwerend geveltimmerwerk 
SKH-Publicatie 99-02:2009 Beoordelingsgrondslag voor dekkende grondverfsystemen op 
hout 
SKH-Publicatie 99-05:2012 Lijst van goedgekeurde houtsoorten voor de toepassing in 
 geveltimmerwerk 
SKH-Publicatie 02-03:2009 Beoordelingsgrondslag voor vulmiddelen 
SKH-Publicatie 02-04:2002 Beoordelingsgrondslag MDF/HDF voor toepassing in 
 geveltimmerwerk. Eisen en bepalingsmethoden 
SKH-Publicatie 03-07:2008 Uitvoeringsrichtlijn waterdampdiffusieremming in houtachtige 
 bouwdelen 
SKH-Publicatie 04-01:2011 Beoordelingsgrondslag voor afdichtmiddelen voor de 
timmerindustrie 
SKH-Publicatie 05-01:2005 Bepaling van de hechting van verf op hout 
SKH-Publicatie 06-02:2011 Beoordeling van de geslotenheid van een verffilm op hout 
SKH-Publicatie 07-01:2012 Overzicht van toegelaten afdichtmiddelen voor de 
timmerindustrie 
SKH-Publicatie 08-02:2009 Bepaling van de waterdoorlatendheid na kritische droging en 
 volledige droging van voorlak-en aflaksystemen op hout 
SKH-Publicatie 08-06:2011 Brandwerende deurconstructies 
SKH-Publicatie 10-02:2011 Boordelingsgrondslag voor controle kozijn, raam en 
 deurverbindingen in de timmerfabriek 
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Geluidwering in de woningbouw Uitgeverij ThiemeMeulenhoff B.V., voorheen Spruyt, Van 
Mantgem en De Does bv, Leiden 
Rekenmethode GGG ’97 van de interne gemeenschappelijke werkgroep Bouwfysica van 
grote gemeenten  
Herziening rekenmethode verkeerslawaai en woningen 
SBR-Publicatie 360 Luchtdicht bouwen 
 
Voor de juiste datum van de NEN normen wordt verwezen naar www.NEN.nl. 
Voor de juiste datum van een BRL en eventuele bijbehorende 
wijzigingsbladen wordt verwezen naar www.KOMO.nlVoor de juiste datum 
van een SKH publicatie wordt verwezen naar www.skh.org.  
Voor de juiste datum van de KVT wordt verwezen naar www.NBvT.nl. 
 

 

 

http://www.nen.nl/
http://www.skh.org./
http://www.nbvt.nl./
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Vervang bijlage 7 met de onderstaande tabel  

Bijlage 7: Tabel met vereiste productkenmerken zoals op te nemen in het attest  
De uitspraken in dit attest voor geveldelen samengesteld met houten gevelelementen zijn geldig 
indien die houten gevelelementen voldoen aan de onderstaande voorwaarden: 
 

Kenmerk Bepalingsmethode Eis BRL 

Weerstand tegen windbelasting NEN-EN 12211 Klasse 1 – klasse 5 

Afscheiding van vloer, trap en 
hellingbaan 

Aanwezigheid en hoogte, 
stootbelasting bepaald 
volgens NEN-EN 1991-1-1 

Stootbelasting ≥ 0,5 kNm 

Beperking van het ontwikkelen van 
brand en rook 

NEN-EN 13501-1 Brandklasse ten minste D en rookklasse ten 
minste s2 

Brandwerendheid*  NEN 6068 Brandwerendheid ≥ 30 minuten  

Inbraakwerendheid*  NEN 5096 Weerstandsklasse 0, 2 of 3 

Akoestische eigenschappen (van 
buiten) 

NEN-EN-ISO 10140-3 ≥ 23 dB  

Waterdichtheid NEN-EN 1027 Klasse 2A – klasse 9A 

Beperking toepassing van schadelijke 
materialen 

NEN-EN 14351-1 Geen eis 

Bescherming tegen ratten en muizen Openingen ≤ 0,01 m Geen openingen ≥ 0,01 m 

Hoogte van deuropeningen NEN-EN 12519 ≥ 2,3 m 
Incl. eventuele slijtstrip 

Breedte van deuropeningen Vrije breedte ≥ 0,85 m ≥ 0,85 m 

Drempelhoogte woningtoegangsdeur Hoogteverschil ≤ 0,02 m ≤ 0,02 m  

Warmteoverdracht NEN-EN-ISO 10077-1/2 of 
NEN-EN-ISO 12567-1/2 

≤1,65 W/m2.K  

Luchtdoorlatendheid NEN-EN 1026 ≥ Klasse 3 

Ontsluitingsmogelijkheid 
(vluchtdeuren)* 

NEN-EN 179, NEN-EN 
1125, NEN-EN 1935 of 
NEN-EN 13637 

Deur te openen binnen 1 sec. met F van 
70/80  

Toegang woongebouw De toegang tot een 
woongebouw heeft een 
zelfsluitende deur en 
draait niet tegen de 
vluchtrichting in 

Voldoet aan de voorschriften 

Dynamische belasting (weerstand 
tegen impact bij glasdeuren)* 

NEN-EN 13049 Geen minimale eis 

Dragend vermogen van 
veiligheidsvoorzieningen* 

NEN-EN 14609 of NEN-
EN 948 

Veiligheidsvoorziening dient 60 sec. in stand 
te blijven bij F van 350 N 

Zonne-energietransmissie* NEN-EN 410 of NEN-EN 
13363-1/2 

Geen minimale eis 

Sterkte kozijnen en ramen 
(schokbelasting, mechanische 
vermoeiing een pulserende belasting) 

NEN 3665 Geen blijvende vormverandering of breuk en 
behoud van prestatie 

Beperking inwendige condensatie in 
borstweringen 

Paragraaf 6.4 van de BRL 
0801 

Geen inwendige condensatie 

* = facultatief 


